MONTAZNI NAVOD SAMONOSNEHO TRIKOMOROVEHO SEPTIKU

Samonosny septik je vhodny tam, kde se nevyskytuje spodni voda ani jilovitd, pfip. pis¢ita plida (v opacném pripadé
je nutné zvolit septik dvouplastovy).

Samonosny septik se po usazeni na ztvrdlou zakladovou betonovou desku obsypava prosatou zeminou zbavenou
ostrych predmétd (kament apod.). Pouzivame beton tfidy C 16/20.

Vzhledem k tomu, Ze material (polypropylen), ze kterého je septik vyroben, s klesajici teplotou kiehne,
nedoporucujeme manipulaci pfi nizsich teplotach nez je 5 st. Celsia.

POSTUP PRI USAZENi samonosného septiku:

- vykope se nebo vybagruje stavebni jdma. Rozmér jamy je urcen velikosti septiku, ktery je zvétSen o manipulacni
prostor max. 20 cm z kazdé strany.

- do jamy se pripravi na vyrovnané dno zdkladova betonova deska o tloustce 15 cm po celé plose dna, na které
bude stat septik. Zakladova deska musi obsahovat armaturu do betonu (kari sit — velikost ok 10 x 10 cm, tl. 8 mm).

Vrstvy betonové desky: 1.vrstva 5 cm betonu + kari sit, 2. vrstva 5 cm betonu + kari sit, 3. vrstva 5 cm betonu.

- nechame zcela zatvrdnout a vyzrat. Betonova deska musi byt vyrovnana a bez ostrych vystupu. Nadrz se usazuje
pouze na rovnou ztvrdlou betonovou desku. Pro manipulaci technikou je nutné mit uchyceny septik za vsechny
Uchyty navarené na stropu septiku.

- po usazeni se pripoji natok a odtok, nadrz zacneme naplfiovat vodou a zaroven obsypavat presatou zeminou,
hladina vody uvnitf septiku musi byt vZzdy 20 — 30 cm nad obsypanou zeminou. Timto zplsobem se postupné obsype
cely septik véetné stropu septiku. Lze provést béhem 1 dne. Vodu ze septiku nevypoustét hned po naplnéni, zemina
bude postupné sedat po dobu nékolika tydna, pfip. mésicl. Az poté lze septik vypustit.

- po obsypani septiku zasypeme také strop septiku. Poklop revizniho kominu musi byt minimalné 5 cm nad terénem.
Maximalni zasyp samonosnych septiki je 30 cm !!! Do 60 cm si mUZete pomoci 30 cm extrudovanym polystyrenem
a na néj zasypat 30 cm zeminy. Nad vysku zasypu 60 cm je nutné prebetonovat strop septiku i pres jeho okraje, ato
az po sednuti zeminy po obvodu. Poté Ize zasypat vyssi vrstvou zeminy
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Pokud je zasyp vyssi nez 30 cm zeminy, musi se nejdrive zevniti septiku podepfit strop dievénymi tramky jesté
pired napousténim vody do septiku, jako pfiprava pro prebetonovani stropu septiku.

Postup pfi prebetonovani stropu septiku

Po obsypani septiku a sednuti zeminy, které mlze trvat nékolik tydnd i mésicu, je nutné udélat betonovou desku
s pouzitim kari siti pres cely strop septiku a i pres jeho okraje (50- 80 cm od kraje septiku).

Pti betonovani musime nejdrive podepfit strop septiku zevnitf tramky (rovhomérné rozmistit). Toto provedeme
jesté pfed napousténim septiku. Tloustka betonové desky zavisi na vysce zasypu stropu septiku.

Pouzivame beton tfidy C16/20 s kamennou drti.

e vyska zasypu 30— 50 cm = tloustka betonové desky 10 cm,
1. vrstva 5 cm betonu + kari sit, 2.vrstva 5 cm betonu
e vyska zasypu nad 50 cm = tloustka betonové desky 20 cm,
1. wvrstva 7 cm betonu + kari sit, 2. vrstva 7 cm betonu + kari sit, 3. vrstva 6 cm betonu

Samonosny septik je pouze pochozi, nikoli pojezdovy.

Poklop revizniho kominu slouZi pouze jako kryci poklop a neni pochozi.

Za tfikomorovy septik musi byt napojeny zemni piskovy filtr, jako druhy stupen procisténi. Jako jediny Cistici prvek
je mozno navrhnout tfikomorovy septik pouze se souhlasem prislusnych schvalovacich organt.



